




Очистите отверстие: стороны и поверхности, на которые наносится герметик INVAMAT-850 CF, должны быть прочными, сухими и 
очищенными от пыли, грязи, масла. Заполните отверстие шва негорючей минеральной ватой плотностью 100 кг/м3 и выше 
(минеральная вата должна быть сжата, плиты по длинному краю должны располагаться параллельно шву). 
С помощью распылителя или кисти нанесите герметик INVAMAT-850 CF с толщиной мокрого слоя 2 мм. Убедитесь, что герметик нанесен 
равномерно и выступает за края шва на 15 мм. После этого необходимо дать герметику засохнуть. 
Время полного застывания до 5 часов при 23° C
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